
Тема лекцій - «Основи процесу кристалізації сталевої заготовки на МБЛЗ. 

Дефекти безперервно литої заготовки». 

 

Зміст лекцій: 

1. Основні структурні зони безперервно литих заготовок, що утворюються 

при твердінні. 

2. Деформації, напруги та тріщини в твердій кірці безперервнолитої 

заготовки. 

3. Дефекти профілю безперервнолитих заготовок. 

a. Овальність. 

b. Площадки. 

c. Ввігнутість. 

4. Дефекти поверхні безперервнолитих заготовок. 

a. Поперечні та поздовжні тріщини. 

b. Пояси. 

c. Заливини. 

d. Підкоркові пухирі 

5. Дефекти внутрішньої структури безперервнолитих заготовок. 

a. Внутрішні тріщини. 

b. Центральна пористість. 

c. Осьова ліквація. 

6. Електромагнітне перемішування при безперервній розливці сталі. 

7. Системи м’якого обтиску. 

 


